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Data: 21 de maio de 2025

Andréa de Macedo Valério, intérprete Comercial e Tradutora Pablica matriculada e juramentada
na Meritissima Junia Comercial do Estado do Parana traduziu, em razdo de seu oficio, o
documento supracitado e escrito no idioma mencionado, cujo teor € o seguinte:

RELATORIO DE CLASSIFICACAO DE REACAO AO FOGO
Ne 2024/150

Segundo a norma EN 13501-1 (2018)

Notifica¢do do Governo Francés a Comissao Europeia
sob n° NB 2401
Regulamentacdo (UE) n° 305/2011

Solicitante: BELGOTEX DO BRASIL
INDUSTRIA DE CARPETES 1.TDA
Avenida José Carlos Gomes, 355
PONTA GROSSA -~ PR -~ BRASIL

Nome do Produto: Carpete Modular Bac 100% SDN - Solutions Dyed Nylon (PA)
Descricéo: Coberturas Téxteis de Piso (familia EN 1307

(ver descricio detalhada no pardgrafo 2)

Data da Emissdo: 20/05/2025 (atualizagdo)

A classificacdo indicada ndo prejulga a conformidade dos materiais comercializados pelas amostras
submetidas aos testes e, sob nenhwma circunstincia, este documento ndo deve ser considerado como
aprovacdo do tipo ou certificagdo do produto no sentido do Artigo L 115-27 do Codigo do
Consumidor.

Este relatorio de teste pode ser copiado ou repmdwzab integralmente apenas.
Consiste de 4 pdginas.
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Data: 21 de maio de 2025

Andréa de Macedo Valério, Intérprete Comercial e Tradutora Piblica matriculada e juramentada
na Meritissima Junta Comercial do Estado do Parana traduziu, em razBo de seu oficio, o
documento supracitado e escrito no idioma mencionado, cujo teor & o seguinte:

SARLCRET. Pagina 2/4 Relatério de classificacio
Ne 2024/150
L. Introducio

Este relatério de classificacdo define a classificagdo atribufda ao(s) produto(s) supramencionado(s) segundo os procedimentos
estabelecidos na norma NF EN 13501 (2018).

2. Detalhes do produto classificado

21 Norma do produto
NF EN 14041 (2005): “Coberturas resilientes, t€xteis e laminadas de pisos - Caracteristicas essenciais™.
22

Descricdo do produto
Carpete tufado de pilha estruturado sobre fundo em betumem (familia EN 1307).

Testado com finta ndo permanente (adesivo colante com deposi¢io de 120g/n®) sobre uma placa de
fibrocimento de classificaciio A2y-s1 com densidade de {1800 £ 200 kg/m’) & espessura de (] + 2) mm.

Superficie de uso: 100% poliamida

Massa nominal por unidade de drea: 3900 g/m?
Espessura nominal total: 6,0 mm

Espessura nominal efetiva da pitha: 3,0 mm

3.1 Relatdrios dos ensaios
Nome do laboraténo Nome do solicitante Relatério de ensaio N° Método de ensaio
BELGOTEX DO BRASIL RL2024/471-1 NF EN IS0 9239-1
CRET: INDUSTRIA DE CARPETES LTDA s (EN ISO 9239-1: 2014y
Ave{}j%a k}seﬂ Cax:ins Gomes, 355 RL 2004/471.2 ;QTF ENISO E 19;25_2
PONTA GROSSA - PR - BRASIL (EN ISO 11925-2: 2020)
32 Resultados dog ensaios
Resultados
Método de ensaio Produto :\um:m“e g Pardmetros P‘arafnen:os de
£nsaios conformidade
NFENISO 119252 Carpete Modular Bac Fs <150 mm Conforme
= == == 100% SDN Solution Dyed 6
xposigae da superficie - | Nyion (PA) s : .
5 Sebrados ¥ A Igmicdo do papel filto Conforme
Resultados
e Pardmetros
Meétodo de ensaio Produto Nmn\m“@ de Pardmetros continuos:
ensaios 8
valor médio
Carpete Modular Bac Fluxo critico de calor (kW/m?) 84
NF EN ISO 9239-1 100% SDN Solution 3 e
Dyed Nylon (PA) Fumaca (% X min)

4. Classificaciio e campo de aplicacfio

4.1. Referéncia da classificacio

Esta classificagdo foi feita segundo a norma EN 13501-1 (2018).




